
Lubricantes de conformación

Producto Uso Aplicación

Fluid 4610 Punzonado, plegado (chapas delgadas) Acero, acero galvanizado, aluminio, etc.

Fluid 4620 Punzonado, plegado (chapas selgadas) Acero, acero galvanizado, aluminio, etc.

Fluid 4630 Punzonado, plegado (chapas delgadas) Acero, acero galvanizado, aluminio, etc.

Fluid 3246 PWF Punzonado, plegado, embutición, corte Acero, acero fino, acero galvanizado, 
aluminio, etc.

Fluid 3350 PWF Punzonado, plegado, embutición, corte Acero, acero fino, acero galvanizado, 
aluminio, etc.

Fluid 3934 PFCHD Pasta para mecanizado de tubos Acero, acero fino, acero galvanizado, 
aluminio, etc.

Fluid 4039 THD Punzonado, plegado (chapas delgadas) Acero, acero galvanizado, aluminio, etc.

Raziol Fluid

Resumen de rendimiento
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Las indicaciones anteriores sobre el ámbito de aplicación se basan en ensayos de laboratorio y experiencias prácticas. Sin embar-
go, estas indicaciones no eximen al usuario de verificar que el lubricante es apto para el uso en cuestión y sus posteriores procesos. 
Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones para aplicar nuevas leyes, reglamentos, conocimientos, etc.
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